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2010 年 10 月 15 日 達 第 93 号 
船用材料・機器等の承認及び認定要領の一部を改正する達 
 
「船用材料・機器等の承認及び認定要領」の一部を次のように改正する。 

 
第 4 編 船体用非金属材料及び塗料 

2 章 防熱材料及び油密被覆材料の認定 

2.4 認定試験 

2.4.2 防熱材 
 
表 4.2-1.を次のように改める。 
 

表 4.2-1. 防熱材認定試験材料項目 
主材料 熱伝導率 密度 曲げ強さ 耐圧試験 吸水率 含水率 燃焼試験 その他 

石綿 ○ ○      強熱減量 
けいそう土 ○ ○ ○  ○ ○  繊維の含有率 
ロックウール ○ ○ ○     粒子の含有率 
グラスウール ○ ○      繊維の太さ 
塩基性炭酸 
マグネシウム 

○ ○ ○   ○  硫酸試験 

けい酸カルシウム ○ ○ ○     線収縮率 
フォームポリスチ 
レン 

○ ○ ○ ○ ○  ○  

パーライト ○ ○ ○     はっ水率 
線収縮率 

硬質 
フォームラバー 

○ ○ ○ ○ ○    

硬質 
ウレタンフォーム 

○ ○ ○ ○ ○  ○  

 
 
 
 
 
 

附  則 
 

1. この達は，2010 年 10 月 15 日から施行する。 
 


